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１．試料名：（試料名は委託者申請に基づく）

２．強度試験

試験装置：金属万能材料試験機、東京衡機製造所製、RUE-50G

試験方法：写真のように試料に荷重を加え破断するまでの最大荷重を測定した。

試験速度：10mm/min.

押し治具：直径約160mm（金属製）

３．試験結果
最大荷重
〔kN〕

35.4

590mm

写真 試験方法


